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Rockpanel Colours

Nyckelfakta

Produktbeskrivning pa produkten

Lat fasaden smalta in i miljén. Eller at en del av uttrycket sticka ut i en urban omgivning.

Fa total designfrihet pa fastigheten - du kan vélja i princip vilken férg som helst. Utéver vara
144 RAL-/NCS standard och specialfarger, kan vi producera nskad farg som inte finns i vart
sortiment i nastan vilken RAL-/NCS-férg som helst — minsta bestéliningsmangd &r 100 m2.

Sortiment

Produktserie Skivornas sammanséttning Tjocklek Standarddimensioner

Rockpanel Colours Durable 6 mm, 8 mm 1200/(1250) x 2500/3050 mm

A2 9 mm

1200/(1250) x 2500/3050 mm

Yta
Ytan pa den ena sidan av Rockpanel Colours skivan &r behandlad med en vattenbaserad polymeremulsionsférg i
fyra ytskikt. Det gar att tillvalja ProtectPlus som &r en femte genomskinlig ytbehandling som skyddar mot klotter.

Brandsikerhet

Euroclass-systemet som anvands for att klassificera alla Rockpanel produkter baseras pa tester med icke
brannbar mineralullsisolering. Las prestandadeklarationen for produkten i fraga for att fa information om vilka
tillampningsomraden som klassificeringen tacker. Fér hdghus och hégriskbyggnader rekommenderar Rockpanel
att man anvander en icke brannbar (Euroclass A1-A2) bekladnad och isolering.

Produktegenskaper

Rockpanel Colours

Durable

A2

Enhet

Test-/klassificeringsmetod

Optiska egenskaper

Fargstabilitet (5 000 t)

ProtectPlus: 4 eller hogre
Colours: 3-4 eller hogre

ProtectPlus: 4 eller hogre
Colours: 3-4 eller hogre

Klass pa graskala

ISO 105 AO2

Brand
Brandklassning B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroklass SS:EN 13501-1
Fysiska egenskaper
Vikt 6 mm: 6,3 11,25 kg/m?

8 mm: 8,4
Densitet, nominell 1050 1250 kg/m? SS:EN 323
Varmeledningsférmaga 0,37 0,55 mm/m-K SS:EN 10456
Genomtranglighet for vattenanga Colours < 1,80 Ej tillampligt m SS:EN 12572
23°C och 85% RH (S,)
Genomtréanglighet fér vattenanga Colours <35 Ej tillampligt m SS:EN 12572
ProtectPlus 23°C och 85% RH (S,))
Virmeutvidgningskoefficient (a) 10,5 9.7 10 mm/m-K SS:EN 438:2 klausul 17
Fuktutvidgningskoefficient (efter 4 dagar) 0,302 0,206 mm/m SS:EN 438:2 klausul 17
Mekaniska egenskaper
Bojhallfasthet, langd och bredd (f,) > 27 > 25,5 N/mm? SS:EN 310/SS:EN 1058
Elasticitetsmodul m (E) 4015 4740 N/mm?2 SS:EN 310
Avstand vid montering
Maximalt avstand vid montering (mm) Durable 6 mm Durable 8 mm A2 9 mm

b max. a max. b max. a max. b max. a max.
Spik 400 300 600 400 Ej tillampligt  Ej tillampligt
Skruv 400 300 600 600 Ej tillampligt  Ej tillampligt
Nit Ej tillampligt  Ej tillampligt 08 600 600 600
Lim Ej tillampligt  Ej tillampligt [Eelel] Ioax;bruten Ej tillampligt  Ej tillampligt

imlinje

Tester i detta dokument har utférts i enlighet med kraven i Europeiska tekniska bedémningsdokumentet (EAD 090001-00-0404) for skivor fran Rockpanel.
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Skivor fran Rockpanel

Rockpanels skivor ar tillverkade av komprimerad naturlig basalt - en hallbar vulkanisk
bergart som det finns stora méngder av. Basalten blandas sedan upp med ett natur-
ligt bindemedel och ger de unika egenskaper som alla produkter fran Rockpanel har.

Allman

produkt-
information

Produkterna férenar stenens férdelar med tréets latthanterlighet.

Brandsdkerhet

Rockpanel skivorna erbjuder utmarkt prestanda nar de
utsatts for hetta fran brénder. Tack vare stenullsfibrernas
natur samt den laga méngden av bindemedel har
skivorna ett lagt vérmeinnehall och bidrar néstan inte
alls till branden nar skivorna utsétts fér brandhettan.
Dérfor ar det heller inte nddvéandigt att anvanda miljo-
skadliga flamskyddsmedel.

Produkterna fran Rockpanel har testats i enlighet med
den Europeiska harmoniserade tekniska specifikationen
(EAD 090001-00-0404) och &r klassificerad enligt SS:EN
13501-1. Reaktionen vid brandpaverkan ar baserad pa
den slutanvéndningssituation som beskrivs i EAD med
icke-bréannbar mineralullsisolering. Det tillampningsom-
rade som omfattas av reaktionen vid brandpaverkan
anges i prestandadeklarationen f6r produkten (DoP, se
www.rockpanel.se).

For héghus och hégriskbyggnader rekommenderar
Rockpanel att man endast anvander en icke brannbar
(Euroklass A1-A2) beklddnad och isolering.

Hallbarhet och miljé

Rockpanel Durable- och A2-produkter &r individuellt
certifierade for sin miljdprestanda av BRE (Building
Research Establishment). De uppfyller alla krav som
omnamns i den kortfattade dversikten SD028. BRE
har utfardat en miljévarudeklaration till Rockpanel
(EPD-certifikat nr 427) dar man vidkanner att de
material som anvands i Rockpanels Durable- och
A2-skivor ar bland det bésta i sin kategori. De har
tilldelats betyget A+ och A for en rad olika strukturer.
Utover dessa miljoprofilklassningar och Greenbook
live-registrering, utfardade BRE en ECO_EPD i
enlighet med SS:EN 15804 f6r Durable och A2-sam-
mansattningen.

Paverkan pa luftkvaliteten och utsldppen av farliga
substanser i mark och vatten har faststallts for att
uppfylla kraven i ETA, den europeiska tekniska bedém-
ningen. Analyser visar att Rockpanel skivor inte innehaller
nagra farliga @mnen, som biocider. Vid tillverkningen

av Rockpanel skivor anvands inga flamskyddsmedel

eller kadmium. Formaldehydkoncentrationen &r

< 0,0105 mg/m3 vilket motsvarar formaldehyd klass E1.

Emballage

Skivorna levereras med en skyddande film pa den
malade ytan (dock ej pa Rockpanel Metallics White
Aluminium/Grey Aluminium, Natural, Lines? och Structures).
De levereras pa lastpallar med ett skyddande hdlje och
kantskydd. Skivorna maste férvaras pa en torr plats ovan
jord och skyddas mot regn. De bér helst férvaras under
tak. Lastpallarna far staplas men hdgsta tillatna hojd ar
tva pallar. Panelerna maste lyftas rakt upp nar de hanteras.
De bor alltsa inte skjutas fram och tillbaka ovanpa varandra.
Skyddande mellanldgg av ndgot mjukt material ska
placeras mellan skivorna igen efter att man till exempel
har kapat skivorna och ska stapla dem igen. Detta for att
skydda skivytorna.

Utseende

Ytkvalitet: Rockpanel skivorna tillverkas med allra storsta
noggrannhet och omsorg. De kontrolleras en och en
innan de godkénns. Om det skulle féreligga nagra
tveksamheter sa granskas panelerna visuellt for att
upptacka eventuella estetiska brister. Denna kontroll
utfors pa ett avstand av minst 5 meter fran fasadele-
mentets framre del, med en observationsvinkel pa 45°
(vagratt/lodratt).

Partier: Rockpanel-skivor tillverkas genom att anvanda
mottagandegranskning (materialbesiktning), processak-
ring och kvalitetskontroll. Tack vare detta gar det bra att
kombinera Rockpanel Colours-skivor i RAL-/NCS-farger
ur olika partier. Observera dock att for alla andra produk-
ter och for projektrelaterade bestéllningar maste hela
ordern for ett visst projekt bestéllas som ett enda parti.

Underhall

Beroende pa ytbehandlingen kan skivorna rengéras
med vanliga rengéringsprodukter, som bilschampo
blandat med ljummet vatten. Det brukar dven ga bra att
anvanda organiskt I6sningsmedel (som lacknafta eller
aceton) pa skivor med ProtectPlus-finish. Men du bér
radfraga Rockpanel for att fa information om ratt
appliceringsmetod. Vad galler klotter kan Rockpanel
tillhandahalla ett speciellt rengéringsmedel.

Rockpanel Natural skivorna kan rengéras med en borste.
Svara flackar kan avldgsnas bort med en stalborste.

Den ursprungliga ljusa fargen kommer fram pa det
rengjorda omradet pa skivan men kommer att patineras
naturligt igen. Rengdr inte Rockpanel Natural med
|6sningsmedel eller tvattmedel.
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Rockpanel Colours Detaljerad

produkt-
| vara avsnitt med detaljerad produktinformation kan du lasa om slaghallfastheten, information
lamplig underkonstruktion, brandegenskaper och rekommenderad inféstning.
Du kan ocksa ldsa mer pa www.rockpanel.se f6r mer information om de material som
anvands i Rockpanels skivor. Dar finns aven en fullstdndig éversikt av Rockpanels
produktsortiment, riktlinjer for hantering och montering, specifikationer, samt rad om
sakerhet, monteringsanvisninger och mycket mer.

Slaghallfasthet

Kategorier Durable 8 mm Durable 6 mm A2 Test-/klassificeringsmetod

Hard kropp (1 J) [\ - v

Hard kropp (3 J) 1, 1,1 1, 1,1

Hard kropp (10 J) I, 1 - I, 1

Mijuk kropp (10 J) \All i I\l ISO 7892: 1988

Mijuk kropp (60 J) I, 1 - -

Mijuk kropp (300 J) Il - -

Mjuk kropp (400 J) - - -

Las tillamplig Europeisk teknisk bedémning (ETA) vid anvandning av fullangdsskivor for att fa en fullstandig dversikt och beskrivningar.

Lamplig underkonstruktion

Rockpanel Colours av kvaliteten Durable kan monteras pa en underkonstruktion av tra eller stal/aluminium.
Rockpanel Chameleon i A2-kvalitet kan endast monteras pa en underkonstruktion aluminium. Den vertikala lakten
maste ha en tjocklek pa minst 28 mm. De vertikala aluminiumprofilerna maste ha en tjocklek pa minst 1,5 mm.

Aluminiummaterialet &r AW-6060 i enlighet med SS:EN 755-2. Rm/Rp0.2-vardet &r 170/140 for Té-profiler och
195/150 for Té66-profiler. Minsta tjocklek for vertikala stalprofiler ar antingen 1,0 mm (stalkvaliteten &r S320GD +Z
SS:EN 10346 nummer 1.0250 eller motsvarande f6r kallformning) eller 1,5 mm (stalkvaliteten SS:EN 10025-2:2004
S235JR nummer 1.0038).

Egenskaper i samband med brand

Produktklass Lodré&t underkonstruktion*** Konstruktionens uppbyggnad Monteringsmetod Klassificering

Durable 8 mm Av tra Ventilerad med EPDM-tejp eller gummiremsa* pa lakten Mekanisk inféstning

Av tra Oventilerad, luftspalt fylld med mineralull** Mekanisk inféstning

Av tra Ventilerad med gummiremsa* (8 mm) pa lakten, Mekanisk infastning
for fargerna vit/svart eller gra

Av tra Ventilerad med gummiremsa* (8 mm) pa lakten Limmade

Av aluminium Ventilerad Mekanisk infastning

Av aluminium Ventilerad Limmade

Durable 6 mm Av tra Ventilerad med EPDM eller gummiremsa* pa lakten Mekanisk infastning

Av tra Oventilerad, luftspalt fyllda med mineralull** Mekanisk infastning

Av aluminium eller stal Ventilerade med en luftspalt pa = 20 mm Mekanisk infastning

* beslag/band 15 mm bredare &n listen pa bada sidor
** Kontrollera vilka rekommendationer som galler fér oventilerade konstruktioner eller radfraga Rockpanel.
*** | 3s tillamplingen Europeisk teknisk bedémning (ETA) for att fa en fullstandig Sversikt och beskrivningar av den slutanvandningssituation som
klassificeringen har faststéllts for.
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Infastning avsedd fér anvandning till Rockpanel Durable & A2

Durable 8 mm
Durable 6 mm

A2 9 mm

Kod

Underkonstruktion?

Underkonstruktionens
tjocklek®

Material (huvuddel)

Langd
Skaftdiameter
Huvuddiameter
fastelement

Hal @ fast punkt

Hal @ rorlig punkt

Hal @ slitsad punkt

Spik Torx-skruv Nit™
v v v v v v
v v - - - -
- - v v v v
AP14-50180-S 1290406 SSO-D15-50180 1290806

Underkonstruktion
av tra

Underkonstruktion
av tra

Underkonstruktion
av aluminium

Underkonstruktion
av aluminium

Underkonstruktion
av stal

Underkonstruktion
av stal

=28 mm

=28 mm

=>1,5mm

>1,8 mm

>1,0 mm

=>1,5mm

Rostfritt stal mate-
rialnr. 1.4401 eller

Rostfritt stal mate-
rialnr. 1.4401 eller

EN AW-5019
(AIMg5) i enlighet

EN AW-5019
(AIMg5) i enlighet

Rostfritt stal
materialnr. 1.4578

Rostfritt stal
materialnr. 1.4567

1.4578 i enlighet 1.4578 i enlighet med SS:EN 755-2 med SS:EN 755-2 i enlighet med i enlighet med
med SS:EN 10088 med SS:EN 10088 SS:EN 10088 SS:EN 10088
32 mm och 40 mm 35 mm 18 mm 18 mm 18 mm 16 mm
2,7-2,9 mm 3,3-4,5 mm 5mm 5 mm 5mm 5mm

6,0 mm 9,6 mm 14 mm 14 mm 15 mm 14 mm
2,5mm 3,2mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm

3,8 mm 6,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm

2,8 x 4,0 mm 3,4x6,0mm 5,2x8,0mm 5,2 x 8,0 mm 5,2 x 8,0 mm 5,2x8,0mm

" Anvand en popnitmaskin med ett avstandsverktyg
@ | enlighet med stycket “Lamplig underkonstruktion”

Europeisk teknisk bedémning (ETA)

Europeisk teknisk bedémning ETA-07/0141:

Europeisk teknisk bedémning ETA-08/0343:

Europeisk teknisk bedémning ETA-13/0340:

Prestandadeklaration (DoP)

Rockpanel Durable 8 mm finish Colours/Rockclad
och Rockpanel Durable 8 mm finish ProtectPlus

Rockpanel Durable 6 mm finish Colours/Rockclad

Rockpanel A2 9 mm finish Colours/Rockclad och
Rockpanel A2 9 mm finish ProtectPlus

0764-CPR-0238

0764-CPR-0237

0764-CPR-0240




Ytterligare information

Produktdatabladet for Rockpanel Colours anger klart
och tydligt de allmédnna produktegenskaperna. De &r
inte relaterade till nationella byggnadsregler. Relevant
information om tilldampningen av Rockpanel skivor vad
géller nationella byggnadsregler eller nationella riktlinjer
finns i Rockpanels monteringsanvisningar och pa
Rockpanels hemsidan. | Rockpanels monteringsanvisning
och pa hemsidan finns aven tabeller med information
relaterade till den nationella bilagan av SS:EN 1991-1-4
géllande infastning och underkonstruktion.

Publicerad i juli 2022. Denna publikation ersatter alla
tidigare datablad. Informationen kan komma att &ndras.
Alla data &r avsedda att anvandas som allman informa-
tion om vara produkter och deras mdjliga bruk.

Denna publikation ar ett utdrag fran ETA, Europeisk
teknisk bedémning, vilket ar det enda dokument som ar
juridisk bindande. ROCKWOOL B.V./Rockpanel fransa-
ger sig allt ansvar gallande majliga (skriv)fel eller ej
fullstdndig information i detta produktdatablad. Inga
rattigheter kan harledas fran innehallet i denna publika-
tion.

www.rockpanel.se
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